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· Solvant vrai : pouvoir illimité de dilution d’une résine (appliquer en usine)

· Diluant : pouvoir partiel de dilution d’une résine (appliquer par le peintre sur chantier)



	Solvants légers
	Point d’ébullition inférieure à 100 ° 

	Solvants moyens
	Point d’ébullition inférieure à 130 °

	Solvants lourds
	Point d’ébullition supérieure à 130 °





	GROUPES
	DENOMINATION
	CARACTERISTIQUE

	Les alcools
	Alcools éthyliques dénaturés

Butanol

Les glycols
	Léger

Moyen

Alcools lourd

	Les esters
	Acétate d’éthyl

Acétate de butyl

Acétate d’éthyl glycol
	Très léger

Moyen

Lourd

	Les cétones
	Acétone
	Très léger

	Les hydrocarbures aromatiques
	Toluène

Xylène

Solvant naphta
	Léger

Moyen

Lourd

	Les hydrocarbures aliphatiques
	White spirit

Essence de térébenthine

Solvants chorés (trichloréthylènr,..)
	5% à 18% d’aromatique


glycol
Dialcool miscible à l'eau, utilisé surtout comme antigel dans les installations de chauffage, et comme diluant ou solvant de certaines résines de synthèse. Syn.: éthyl-glycol, éthylène-glycol.

. Acétate de polyvinyle (P.V.A.) n.m.
Résine thermoplastique de polymérisation, obtenue à partir de l'acide acétique et de l'acétylène.

Selon les modes d'élaboration, on obtient, outre les fibres bien connues des textiles artificiels :

- des vernis et produits anticorrosion pour le béton et la pierre, produits hydrophobes, résistant aux hydrocarbures.

- des plastifiants (phtalates) utilisés, dans le béton frais, comme adjuvants entraîneurs d'air : ils augmentent la résistance à la traction des bétons et mortiers, et abaissent leur module d'élasticité.

Ils augmentent la résistance à l'abrasion des dallages et le pouvoir collant des mortiers. Par contre, les bétons et mortiers ainsi adjuvantés offrent une moindre résistance à l'eau (défaut pouvant être corrigé avec un silicate d'éthyle).

- des colles pour le bois et le béton (reprises de bétonnage), et des liants de mortiers adhésifs pour les céramiques et divers revêtements
Ils permettent essentiellement la fabrication et l’application des peintures.














DEFINITION 





Chimiquement, on distingue :





Catégories des solvants





Classement des solvants et diluants par groupe








